
Technisches Datenblatt 

Englisch Arbelave Buckram
Bibliotheksgewebe nach RAL RG 495

Beschreibung: 100 %iges Baumwollgewebe mit einer weißen Weizenstärke-Rückseite 
und einer pigmentierten Acrylbeschichtung

Oberflächen-pH-Wert: 6,8

Merkmal Einheit Testmethode Ziel Untergrenze Obergrenze
Gewicht g/m² BS EN 2286 240 220 270
Stärke μm BS EN 2286 310 260 360
Reißfestigkeit  - Kette

N BS 3424/4
650 600 700

Reißfestigkeit  - Schuss 450 400 500
Max. Dehnung - Kette

% BS 3424/4
6 3 ---

Max. Dehnung - Schuss 22 18 ---
Reißtest Kpa --- 600 325 ---

Heißfolienprägung Optimales Prägeergebnis bei ca. 110°C und 
minimaler Prägezeit von ca. 1 Sek.

Änderungen vorbehalten. Stand: 03/2016


